
3.96

3.96

真比重

1.75

1.02

軽装かさ密度
（g/cm3）

1.96

1.98

重装かさ密度
（g/cm3）

白色

灰白色

外観色

6.6

ー

気孔率
（％）

8

12

磁性物
（ppm）

G1（3-1mm代表値）

G1（NR325F代表値）

標準品質

Al2O3

（％）
Fe2O3

（％）
SiO2

（％）
Na2O
（％）

＋30.0

≦5

0

＋5.0

≦5

1.4

＋3.0

≦5

1.1

＋1.0

≦5

1.5

＋0.3

≦5

2.2

-0.045（湿式）

≧95

97.8

30.0～10.0

95.8

5.0～3.0

92.5

3.0～1.0

95.6

1.0～0.5

55

0.3～0.075

86.3

-10

≦10

4.2

-3

≦10

6.1

-1

≦10

3.3

0.5～0.212

36.8

-0.075

11.5

-0.212

6.7

≧99.0

99.7

≦0.1

0.02

≦0.1

0.05

≦0.4

0.26 0.01

H2O
（％）

30-10

粒度
化学組成 粒度分布

上段：標準規格（％）
下段：代表値（％）

上段：篩目サイズ（mm）
中段：標準規格（％）
下段：代表値（％）

NR325F

0.3F

１F

3-1

5-3

その他の粒度も取り扱っておりますのでお問い合わせください

≧99.0

99.7

≦0.1

0.02

≦0.1

0.05

≦0.4

0.16

≧99.0

99.7

≦0.2

0.03

≦0.2

0.05

≦0.4

0.19

≦0.3

0.11

≧99.0

99.5

≦0.1

0.03

≦0.1

0.05

≦0.6

0.42 0.01

≧99.0

99.7

≦0.1

0.02

≦0.1

0.05

≦0.4

0.18 0.01

≧99.0

99.7

≦0.1

0.01

≦0.1

0.05

≦0.4

0.22 0.01




